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PRUFBERICHT - Nr.: PB210-171009-02 revo

Auftraggeber: Lloyd's Register EMEA
Carl-Hopp-Str. 17
18069 Rostock
fur

D&W Stahl- und Anlagenbau GmbH
Wiesenring 32

19370 Parchim
Auftrag: HAM 1765180 vom 05.09.2017
SLV-Auftrags-Nr: 210-710-17-105

1. Aufgabenstellung:

Verfahrenspriifung nach ASME Sec. IX fiir das MAG-SchweifRen von
S$355J2+N

PpWPS-Nr.: V10 S355

2. Werkstoff:

Grundwerkstoff: S355J2+N nach DIN EN 10025-2, Blechdicke t = 10 mm
Zusatzwerkstoff: AWS A-5.18 — ER 70S-6 (SW70 G4Si1, EWM)

3. Proben-Nr.:

0875/17 Stumpfnaht / einseitig, mehrlagig / Pos. PA / Schweilprozess 135

4. Datum der Priifung:
Die Prafungen wurden im Zeitraum vom 22.09.2017 bis 28.09.2017 durchgefiihrt.
5. Priifspezifikation:

Prifumfang gemal ASME Sec. I1X (2015)

Querzugprifung gemak ASME Sec. IX (QW-150 / QW-462.1(a))
Biegeprifung gemal ASME Sec. IX (QW-160 / QW-462.3 (a))
Bewertung von UnregelmaRigkeiten gemaR ASME Sec. 1X (2015)

6. Priifergebnisse: siehe Seite 2
Die Anforderungen nach ASME Sec. IX sind erfiillt.
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Durch die Dakks nach DIN EN ISO/AIEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gilt nur fir die in der Urkunde aufgefihrten Priifverfahren.
Dieser Bericht bezieht sich ausschlieBlich auf die Untersuchungsgegenstande und die schriftlichen Angaben des Auftraggebers dazu. Die untersuchten Proben
werden mindesten 8 Wochen nach Berichtserstellung aufbewahrt. Die SLV M-V GmbH tbernimmt keinerlei Haftung fiir Manahmen jeglicher Art, die basierend
auf den Ergebnissen und Schiussfolgerungen aus diesen Untersuchungen sowie auf den Empfehlungen dieses Berichtes ergriffen werden. Dieser Bericht darf

nur ungekdrzt vervielfélligt werden. Die gekirzte oder die auszugsweise Vervielfiltigung und eine Verdffentlichung sind nur mit vorheriger schriftlicher
Genehmigung zuldssig.
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